Wasserdampfadsorption verschiedener Baustoffe

(DIN 18947) — Via WUFI Plus
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m— \\/eichholz 20 mm

Gipsfaserplatte 18 mm
OSBPlatte 15 mm
Perlitfillung 15 mm
Gipskartonplatte 12,5 mm

Furnierschichtholz 20 mm

Ziegelscherben perforiert 15 mm
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Holzweichfaserplatte 40 mm
Lehmrillenplatte 25 mm

Leichte Lehmplatte 20 mm
Lehmputz 15 mm





